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V-9009 BERKIN
1 Total Thickness MM - IS:7016:Part  I 1.53-1.58 0.70-0.74
2 Total Weight GLM - IS:7016:Part  I 540 420
3 Breaking Strength KG/5CM. Warp 70 35

Weft 58 39
4 Elongation % Warp 81 60

Weft 91 83
5 Tear Strength KGF Warp 5.8 4.1

Weft 5.9 4.5
6 Tensile Strenght N/MM Warp 15.2 7.0

Weft 10.9 7.9
7 Adhesion Strength KG/5CM. Warp 2.0 -

Weft 1.8 -
8 Martindale Abrasion CYCLES Dry 55000 250000

Wet 38000 250000

OBSERVATION

COLLECTION :- RAIN DESIGN :- V-9009

S.No.

IS :7016:Part   II

IS :7016:Part   III

IS :7016:Part   II

IS :7016:Part   V

ISO 5470

TEST DETAILS UNIT DIRECTION TEST METHOD

IS :7016:Part   II
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